Interthane, 990SG ¢%International.
Alifatik Polituiretan

UROUN TANIMI Mukemmel dayanikhlik ve uzun slreler sonra bile Gzerine kat atma suresi sagdlayan iki bilesenli
alifatik akrilik politiretan kaplama.

KULLANIM AMACI Yeni ingaalarda ve offshore yapilar, petrokimya tesisleri, kdpruler, kagit hamuru ve kagit endustrisi,
enerji sektorl de dahil, birgok alanda endustriyel bakim icin de kullanima uygundur.

Ozellikle yari-parlak bitislerin tercih edildigi bolgelerde kullaniimak iizere tasarlanmistir.

INTERTHANE 990SG Renk Chromascan sisteminde genis bir yelpazede mevcuttur.
ICIN PRATIK o
BILGILER Parlakhk Yari-Parlak (Daha fazla ayrinti igin sayfa 3’e bakiniz)
Kati Madde Orani 72% + 3% (renge baglidir)
Tipik Kalinhk 50-75 mikron (2-3 mil) kuru film kalinh@r esdegeri
69-104 mikron (2,8-4,2 mil) yas film kalinhgi
Teorik Kaplama 50 mikron kuru film kalinlidi ve belirtilen kati madde oranina goére

teorik kaplama 14,40 m?#litre
2 mil kuru film kalinhgi ve belirtilen kati madde oranina gore teorik
kaplama 577 sq.ft/US gallon

Pratik Kaplama Uygulamada kayip oranlarini hesaba katiniz

Uygulama Metodu Havali Tabanca, Havasiz tabanca, Fir¢a, Rulo

Kuruma Siireleri
Kendisi ile kat atma araligi

Sicaklik Dokunma Sert Kuruma Minimum Maksimum
Kurumasi

5°C (41°F) 5 Saat 24 Saat 24 Saat Uzun'

15°C (59°F) 2.5 Saat 10 Saat 10 Saat Uzun'

25°C (77°F) 1.5 Saat 6 Saat 6 Saat Uzun'

40°C (104°F) 1 Saat 3 Saat 3 Saat Uzun'

" International Protective Coatings Tanimlar ve Kisaltmalar'a bakiniz

MEVZUATA ILISKIN  Parlama noktasi A Komponenti 34°C (93°F); B Komponenti 49°C (120°F); Karisim 35°C
BILGILER (Tipik olarak) (95°F)
Uriin Agirhig 1,47 kg/l (12,3 Ib/gal)
VOC (Ugucu Organik 236 g/kg Avrupa Birligi Solvent Emisyon Ydnetmeligi
Bilesenler) (Council Directive 2010/75/EU)

Daha detayl bilgi icin Uriin Ozelliklerine bakiniz.

Protective Coatings
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Kaplanacak tiim ylzeyler temiz, kuru ve yabanci maddelerden arindiriimis olmalidir. Boya
uygulamasindan énce tum yizeyler ISO 8504:2000'e gore degerlendirilip islem gérmelidir.

Yizeydeki yag ve gres SSPC-SP1Solvent Temizligi'ne uygun olarak solvent ile temizlenmelidir.

Astarli Yiizeyler

Interthane 990SG her zaman tavsiye edilen antikorozif kaplama tzerine uygulanmalidir. Astarl
ylizey, kuru ve tim kontaminasyonlardan arindirilmis olmalidir. Interthane 990SG belirtilen kat atma
sureleri icinde uygulanmalidir(ilgili Grtn bilgi féytine bakiniz).

Bozuk veya hasarli alanlarda, Interthane 990SG uygulanmadan 6nce belirtilen standarta uygun
olarak ylzey hazirligi yapilmali (6rn. Sa 2 2 (ISO 8501-1:1988) veya SSPC-SP6,asindirici raspa
veya SSPC-SP11 Elektrikli Ekipman Temizligi) ve astarlanmalidir

Karigim

Karisim Orani
Karisim Omrii

Havasiz tabanca

Havali Tabanca
(Basingh Kap ile)
Havali Tabanca
(Konvansiyonel)
Firca

Rulo

Tiner

Temizleme

is Duraklamasi

Ekipmanlarin
Temizligi

Malzeme, iki ayri ambalajdan olusacak sekilde bir tnite halinde tedarik

edilmektedir.Boyalari daima verilen oranlarda karistiriniz. Komponentler

karistinildiktan sonra, belirtilen karigim émr icerisinde kullaniimalidir.

(1) Bazi (Part A) elektrikli bir karistirici ile karistiriniz.

(2) Sertlestiricinin (Part B) tamamini Bazin (Part A) lizerine ilave
edip elektrikli karistirici ile karistiriniz.

6 Birim : 1 Birim Hacmen
5°C (41°F) 15°C (59°F)
7 Saat 3,5 Saat

25°C (7T7°F)
2 Saat

40°C (104°F)
45 Dakika

Meme capi 0,33-0,45 mm (13-18 thou)
Meme ucundaki sivi basinci 155 kg/cm? (2204
p.s.i.)'den az olmamalidir.

Tavsiye edilen

Tavsiye edilen Tabanca DeVilbiss MBC veya JGA
Hava Bagshgi 704 veya 765
Akigkan Tipi E

Uygun Uygun, tescilli ekipman kullaniniz.

Uygun Tipik olarak 50-75 mikron (2,0-3,0 mil) elde
edilebilir.

Uygun Tipik olarak 50-75 mikron (2,0-3,0 mil) elde
edilebilir.

International GTA713
(veya International
GTA733 veya
International GTA056)

International GTA713 veya (International GTA733 veya International
GTAO056)

Kanuni sinirlar iginde izin verilen miktarin ustiinde
inceltmeyiniz.

Malzemeyi hortum, tabanca ve pistolede birakmayiniz. Tim donanimi
International GTA713 ile temizleyiniz.Komponentleri karistirdiktan sonra
tekrar kendi kabina koymayiniz ve uzun sureli is durmasinin ardindan
calismaya yeni hazirlanmig karisimlarla devam ediniz.

Tdm donanimi kullanimdan hemen sonra GTA713 ile temizleyin. Ayrica
gln icinde ekipmanlarin duzenli araliklarla temizlenmesi tavsiye edilir.
Temizleme sikligi, kullanilan boyanin miktarina, sicakligina ve gecikmeler
dahil bekleme surelerine baghdir.

Butin artik malzemeler ve bos kaplar bélgesel diizenleme ve mevzuatlara
uygun sekilde imha edilmelidir.
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URUN OZELLIKLERI Parlaklik seviyesi ve ylizey gériintiisii uygulama metoduna baghdir. Uygulama metodlarini
karistirmaktan mimkiin oldugunca kagininiz.

Interthane 990SG'yi firga veya rulo ile ve belirli bazi renklerde uygularken, 6zellikle de koyu astarlar
Uzerine uygulama yaparken ve sari ve turuncu gibi parlak kursunsuz renkler kullanildiginda,
Interthane 990SG'nin, tam yayilmasi igin iki veya daha fazla kat halinde atilmasi gerekebilir. En iyi
yontem, Interthane 990SG'in altinda renklerle uyumlu bir arakat veya antikorozif bir astar
kullanmaktir.

Hava sartlarina maruz birakma ya da yaslandirmadan sonra kat atilirken, Interthane 990SG ile yeni
bir kat uygulamadan 6nce yakit, yag, tuz kristalleri, trafik dumani gibi tim yizey kirliliklerini
gidermek igin tam bir temizlik yapildigindan emin olunuz.

Uzun stre 6nce uygulanmis Interthane 990SG Uzerine uygulanan son kat boyanin yapisma degeri,
yeni uygulanmis boyaya nazaran disiik olmasina ragmen belirtilen sinirlar iginde olup, belirtilen
son kullanim igin yeterlidir.

Bu Urlin sadece tavsiye edilen International tinerleriyle inceltiimelidir.

Yizey sicakhgi her zaman ¢iglenme noktasinin en az 3°C (5°F) lzerinde olmalidir.

Interthane 990SG'I kapal alanlarda uygularken yeterli havalandirma yapildigindan emin olunuz.

Uygulama esnasinda veya hemen sonrasinda meydana gelen yogusma, mat bir gértiniime ve daha
disuk seviyede bir film olusumuna sebep olabilir.

Zamanindan 6nce suya maruz kalmasi 6zellikle diisik sicakliklarda koyu renklerde renk
degisikligine neden olur.

Bu urlinuin su ve toprak alti uygulamalarda kullanilmasi énerilmez. Yogun kimyasal ve solvent
sigrantilari olan yerlerde boyanin uygunlugu konusunda bilgi almak i¢in International Protective
Coatings Yetkilisine daniginiz.

Parlaklik seviyesi - Interthane 990SG uriininin parlak versiyonu Orta Dogu Bolgesi’'nde mevcuttur.
Daha fazla bilgi igin litfen Orta Dogu'daki International Koruyucu Kaplamalar ile iletisime geginiz.

Not: Belirtilen Ugucu Organik Bilesenlerin (VOC) degerleri genel olarak verilmistir ve sadece
kilavuzluk etmesi icindir. Renk farkliliklari ve normal Uretim toleranslari gibi faktérlere bagl olarak
degisiklik gosterebilir.

SISTEM Interthane 990SG asagidaki astarlar/arakatlar tizerine uygulanabilir:
UYGUNLUGU

Intercure 200 Intergard 475HS

Intercure 200HS Interseal 1052

Intercure 420 Interseal 670HS

Intergard 251 Interzinc 315

Intergard 2511 Interzinc 52

Intergard 251HS Interzinc 52HS

Intergard 269 Interzone 954

Interthane 990SG lizerine ancak kendisi ile kat atilabilir.

Alternatif astar ve sonkatlar igin International Protective Coatings Yetkilisine danisiniz.
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EK BILGILER Endustriyel standartlar, sartlar ve bu Grtn bilgi féytinde kullanilan kisaltmalarla ilgili daha detayli
bilgileri iceren dékiimanlari www.international-pc.com adresinde bulabilirsiniz.

» Tanimlar ve Kisaltmalar
* Yuzey Hazirhgi

+ Boya Uygulamasi

» Teorik & Pratik Kaplama

Bu bélimlere ait detayli bilgiler talep Gizerine temin edilebilir.

GUVENLIK Bu urlin sadece profesyonel uygulamacilar tarafindan, bu teknik féy, Malzeme Guvenlik Bilgi Formu

ONLEMLERI ve ambalajlarin Uzerindeki tavsiyeler dogrultusunda kullaniimak tzere tasarlanmistir ve
International Protective Coatings tarafindan musterilerine saglanan Malzeme Glivenlik Formu
(MSDS) referans alinarak kullaniimahdir.

Bu urlinun kullaniimasi ve uygulanmasini iceren tim c¢alismalar, Ulusal Saglik, Emniyet ve Cevre
Mevzuati uyarinca yapilmalidir.

Bu Urtin ile boyal bir metalde yapilacak kaynak veya alevli kesim igslemleri sirasinda agiga ¢ikan toz
ve dumandan korunmak igin uygun havalandirma ve uygun koruyucu donanim kullaniimasi
gerekmektedir.

Bu urdinun kullanim uygunlugu ile ilgili sipheye disllimesi halinde, daha detayl bilgi igin
International Protective Coatings'e daniginiz.

"Uyari: Bu lriin izosiyanat igerir. Sprey uygulamasinda hava beslemeli baslik kullaniniz.”

AMBALAJ BOYUTU Ambalaj Boyutu A Komponenti B Komponenti
Hacim Ambalaj Hacim  Ambalgj
20 Litre 17.14 Litre 20 Litre 2.86 Litre 3.7 Litre
5 Litre 4.29 Litre 5 Litre 0.71 Litre 1 Litre

Farkli boyutlarda ambalajlarin temini igin International Protective Coatings'e danisiniz.

SEVK AGIRLIGI Ambalaj Boyutu A Komponenti B Komponenti
(STANDART) 20 Litre 26.9 kg 3.5kg
5 Litre 7 kg 0.9 kg
DEPOLAMA Raf Omrii 25°C (77°F) sicaklikta minimum 24 ay (A Komponenti) ve 12 ay

(B Komponenti) Daha sonra tekrar incelemeye tabidir. Kuru
ortamda ve gélgede, isi ve ates kaynaklarindan uzakta
saklayiniz.

Onemli Not

Bu bilgi féyiindeki ifadeler yalnizca tavsiye amachidir ve yer alan bilgiler ayrintili sekilde bir amaca yénelik verilmeyi amaglanmamustir; iriinii burda 6zellikle belirtilen amaglarin diginda
uygulayacak kisi, tarafimizdan istenilen ise uygunlugunu belirten herhangi bir yazli onay belgesi almamasi durumunda uygulamadan dogacak risklerden kendisi sorumludur. Verilen tim
tavsiyeler veya ifadeler (Bu liriin féyiinde veya bagka bir yerde) tarafimizin yaptigi calismalar ile dogrulanmistir ancak ylizeyin kalitesi veya uygulamay: etkileyecek bir ¢ok diger etken
lizerinde kontroliimiiz bulunmamaktadir. Dolayisiyla, yazili olarak belirtmedigimiz siirece, triiniin performansindan veya (kanunlarin elverdigi 6lgiide) kayip veya hasarla ilgili olarak
herhangi bir yikimliilik Gstleniimemektedir. Herhangi bir zimni satilabilirlik garantisi veya belirli bir amaca uygunluk dahil, ancak bunlarla sinirll olmamak kaydiyla, kanun geregi veya
baska bir sekilde agik veya zimni herhangi tiirde garanti veya beyan taahhit edilmemektedir. Tedarik edilen tim triinler ve saglanan teknik tavsiyeler Standart Satis Sartlarimiza tabiidir.
Bu ddkiimani talep etmeli ve dikkatlice gbézden gecirmelisiniz. Bu bilgi féyiinde temin edilen bilgiler, deneyimlerimiz ve stirekli gelistirme politikalarimiz 1siginda zaman zaman degisiklige
tabii olabilmektedir. Uygulama 6ncesinde bu diriin bilgi féyiinde verilen bilgilerin giincelligini yerel temsilciden kontrol etmesi kullanicinin sorumlulugundadir.

Bu diriin bilgi féyiine, www.international-marine.com veya www.international-pc.com, internet sitelerimizden ulasabilirsiniz; ve eger burdaki bilgi foyti ile web sayfamizda yayinlanan drin
bilgi féyii arasinda fark olmasi durumunda web sayfamizda bulunan giincel lrtin bilgi f6yiinii dikkate aliniz.
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